Используя СТБ 1015-97 решите следующие задачи:

1. Сделайте заключение о качестве банки для сыпучих продуктов из полипропилена, изготовленной литьем под давлением, если на ней имеются следующие дефекты:
· трещина на крышке длиной 8 мм;
· 2 усадочные раковины на дне глубиной 0,1 мм;
· миграция красителя.

2. Сделайте заключение о качестве тарелки из аминопласта, изготовленной прессованием, если на ней имеются следующие дефекты:
· 2 царапины длиной 3 и 7 мм на площади 100 см²;
· 1 скол размером 0,2 мм² на 100 мм обработанной кромки;
· [bookmark: _GoBack]коробление 0,6%.
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