Используя ГОСТ 28390-89 и ГОСТ 28391-89 решите следующие задачи:

1. Определите сорт кружки фарфоровой емкостью 300 см³ с дефектами:
· мушка на лицевой стороне диаметром 1 мм – 2 шт.;
· деформация 1% от номинального диаметра;
· матовость глазури малозаметная, не ухудшающая товарный вид.

2. Определите сорт тарелки фарфоровой мелкой диаметром 175 см с дефектами:
· выгорка на лицевой стороне размером 1 мм – 3 шт.;
· белизна фарфора 56%;
· накол мелкий рассредоточенный.


3. Миска фаянсовая с цветной глазурью вместимостью 400 см³, замаркированная красным цветом, имеет дефекты:
· незначительное восстановление пигментов, не ухудшающее товарный вид;
· слипыш площадью 20 мм² внутри;
· трещина односторонняя незаглазурованная длиной 10 мм на оборотной стороне.
Проверьте соответствие сорта маркировке.
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