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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

К меховым товарам относятся:
1. Меховое сырье (невыделанные шкурки)
2. Полуфабрикаты (выделанные шкурки)
3. Готовые изделия
Овчинно-шубные полуфабрикаты – выделанные шкурки взрослых овец грубошерстных пород. Изделия из них изготавливаются волосяным покровом внутрь.
Пушно-меховые полуфабрикаты – выделанные шкурки всех других животных. Изделия из них изготавливаются волосяным покровом преимущественно наружу.
Изготовители пушно-меховых товаров в РБ:



ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПУШНО-МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

К факторам, формирующим потребительские свойства пушно-меховых изделий, относятся:
1. Применяемое сырье и материалы
2. Процесс производства.

ПУШНО-МЕХОВЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ:

Классификация:
1. По зоологическому признаку: 
· пушной полуфабрикат,
· меховой полуфабрикат, 
· шкуры морских животных.
2. В зависимости от среды обитания зверей: 
· шкуры зверей наземного образа жизни,
· шкуры зверей подземного образа жизни, 
· шкуры зверей водного образа жизни,
· шкуры земноводных.
3. В зависимости от времени промысла (забоя) животного: 
· зимние виды, 
· весенние виды.
4. В зависимости от длины волос: 
· длинноволосые (от 50 мм – лисица, песец, енот, овчина…),
· среднедлинноволосые (25-50 мм – соболь, куница, кролик, хорь…), 
· коротковолосые (до 25 мм – норка, суслик, крот…).
5. По густоте волосяного покрова: 
· густоволосые (от 12 тыс. волос на 1 см² - песец, соболь, выдра, бобр…), 
· среднегустоволосые (6-12 тыс. волос на 1 см² - лисица, куница, белка, енот…), 
· редковолосые (до 2 тыс. волос на 1 см² - каракуль, овчина, суслик, сурок…).
6. По теплозащитности: 
· с высокими показателями теплозащитных свойств (песец, овчина, лисица, росомаха, куница, собака…), 
· со средними показателями теплозащитных свойств (норка, кролик, хорь…), 
· с низкими показателями теплозащитных свойств (крот, суслик…).
7. По износостойкости: 
износостойкость шкурки выражается в баллах или сезонах (4 месяца). За 100 баллов (20 сезонов) принимается износостойкость шкурки выдры. 
8. В зависимости от района обитания шкурки некоторых видов полуфабрикатов, обладающих географической изменчивостью, делят по кряжам (шкурки белки, соболя и др.)
8. По размерам: мелкие, средние, крупные. Размер шкурки определяется по площади в дм².
9. По виду отделки: крашеные и некрашеные, стриженые, щипаные, эпилированные, облагороженные и т.д. 
10. По цвету шкурки натуральной окраски могут быть белые, коричневые, черные и др., с окраской в виде полос, пятен, зонарно окрашенные, с отдельными седыми волосами и др.
11. По сортам и группам пороков.

Характеристика пушно-мехового полуфабриката:

	Пушной полуфабрикат –  шкурки диких зверей, добытых охотой или разводимых в зверохозяйствах
















	Зимние виды:











	
	Весенние виды:

	Меховой полуфабрикат – шкурки домашних и сельскохозяйственных животных









	Зимние виды:




	
	Весенние виды:

	Шкуры морских животных
	








АССОРТИМЕНТ ПУШНО-МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Классификация:

1. По виду полуфабриката:


2. По назначению:
-
-
-
-
-

3. По половозрастному назначению:

4. По размерам:




5. По фасонам:


6. По отделке волосяного покрова:





7. По видам изделий

ВЕРХНЯЯ МЕХОВАЯ ОДЕЖДА:

Пальто


Полупальто

Манто



Жакет


Пиджак


Куртка


Жилет


Новый ассортимент:


МЕХОВЫЕ ДЕТАЛИ ОДЕЖДЫ:

Воротники


Манжеты

Отделка (опушь)

Меховая подкладка

МЕХОВЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ:

По материалу верха:
-цельномеховые
-комбинированные


Фасоны женских головных уборов:



Фасоны мужских головных уборов:



ЖЕНСКИЕ МЕХОВЫЕ УБОРЫ:

Горжет




Пелерина



Полупелерина



Палантин


Шарф
Муфта

МЕХОВАЯ ГАЛАНТЕРЕЯ:



МЕХОВЫЕ БЫТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ:



МЕХОВАЯ ОБУВЬ:





КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПУШНО-МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

По происхождению дефекты пушно-меховых изделий подразделяются на 2 группы:
1. Пороки полуфабрикатов
2. Дефекты скорняжно-пошивочного производства

ПОРОКИ ПУШНО-МЕХОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ:

Пороки полуфабрикатов – это пороки, перешедшие от сырья или приобретенные в процессе выделки и отделки шкурки.

	1. битость ости
	оборванные или обломанные концы остевых и направляющих волос

	2. вихры
	расходящиеся вершинами в разные стороны пучки волос (на шкурках кроликов, сурков, сусликов, барсуков)

	3. плешины
	участки без волосяного покрова

	4. теклость волоса
	Выпадение волос из-за ослабления связи волоса с кожевой тканью

	5. запал волоса
	извитость или закрученность концов остевых волос

	6. выхваты волосяного покрова
	возникают при неровной стрижке

	7. запашистость
	редковолосость на череве шкурки кролика

	8. цвелость
	потускнение и выцветание волосяного покрова

	9. шитость
	швы на кожевой ткани, образованные при починке пороков

	10. сквозной волос
	обнажение корней волос (возникает при глубоком мездрении)

	11. дыры
	отверстия в кожевой ткани от пуль и других повреждений

	12. закусы
	повреждения кожевой ткани и волосяного покрова от укусов животных

	13. ломины
	трещины в наружных слоях кожевой ткани вследствие ее неправильной обработки

	14. прострожка
	утонение кожевой ткани на отдельных участках при строгании

	15. подрези, прорези, выхваты кожевой ткани

	16. разнооттеночность волосяного покрова

	17. неудаленный остевой волос

	18. деформированный волос

	19. нежелательный оттенок меха (желтый, коричневый и т.д.) и др.


ПРИНЦИП СОРТИРОВКИ ПУШНО-МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

При оценке качества пушно-меховых изделий определяют сорт и группу пороков. 
Сорт изделия зависит от состояния волосяного покрова – его густоты, опушенности, блеска и других показателей.  Сорт изделия всегда соответствует сорту полуфабриката, из которого оно изготовлено. В основном на пушно-меховые изделия устанавливают 2-3 сорта. 
На пушно-меховых полуфабрикатах могут быть пороки, которые образовались при жизни животного (вихры, поредение, нежелательные оттенки), в процессе сьемки, обработки шкурки (сквозной волос, прострожка). Некоторые пороки переходят при раскрое на изделие (битость ости), а некоторые удаляют, и на их месте образуется порок шитость – швы на кожевой ткани. Все эти пороки влияют на группу пороков изделия. Устанавливают 3-4 группы пороков пушно-меховых изделий. Если изделие не имеет пороков, то относится к 1-й (нормальной) группе.
Сорт и группу пороков для каждого изделия устанавливают индивидуально.
При наличии на изделии пороков скорняжно-пошивочного производства устанавливают их допустимость по стандарту. Если на пушно-меховом изделии имеется недопустимый порок скорняжно-пошивочного производства, изделие не переводят в низкую группу, а возвращают изготовителю для устранения дефекта.

Требования к качеству пушно-меховых изделий устанавливаются в нескольких стандартах с учетом вида изделия или группы по назначению. 
Например:
ГОСТ 10325 – 2014 Головные уборы меховые.  Общие технические условия.
ГОСТ 7069 – 2014 Вороники, манжеты и отделки меховые. Технические условия.
ГОСТ 10151-2014. Уборы меховые женские.

Требования к качеству изложены в разделе 4 «Технические требования». 

Для определения сорта воротников используют требования табл. 4 (страница 5). 
Сорт   определяют по описанию волосяного покрова. Названия полуфабрикатов расположены в алфавитном порядке.
Для определения группы пороков воротника используют таблицу 5 (страница 20). Оценивают каждый имеющийся порок. Общую группу пороков устанавливают по пороку низшей группы. 

При наличии на изделии двух и более двух различных пороков одной группы изделия переводят в следующую низкую группу пороков (стр. 25, примеч. 3 к таблице 5). 

При определении группы пороков учитывают размер порока по отношению к размеру (длине или площади) изделия или его детали.

Заключение о качестве изделия включает указание сорта и группы пороков.



ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ:

Воротник из меха норки серебристо-голубой имеет хорошо развитый блестящий волосяной покров с густыми остью и пухом, с коричневатым оттенком. Определите сорт и группу пороков воротника, если его длина 50 см, а на кожевой ткани имеется два шва длиной 14см и 6см.

Решение:

Для решения задачи используем ГОСТ 7069-2014. Воротники, манжеты и отделки меховые.
1. Определяем сорт воротника в зависимости от состояния волосяного покрова – 1 сорт (п. 4.3.11, с.14 т.4)
2. Определяем группу пороков, оценивая пороки:
а) рассчитываем коэффициент шитости:
К =  (14 + 6) см      = 0,4 – 1-я  группа пороков (с. 22, т5).
                   50 см
б) коричневатый оттенок – 2-я группа пороков (с.23, т.5) 
Общая группа пороков – 2-я.
Заключение: в соответствии с ГОСТ 7069-2014  воротник из меха норки серебристо-голубой относится к 1-му сорту, 2-й группе пороков.




ОВЧИННО-ШУБНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ И ИЗДЕЛИЯ 

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
ПУШНО-МЕХОВЫХ И ОВЧИННО-ШУБНЫХ ИЗДЕЛИЙ

(самостоятельное изучение)














ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Тема «Товароведная характеристика ассортимента пушно-меховых товаров, 
определение качества»

Задание 1. Дайте товароведную характеристику 2-3 образцов пушно-меховых изделий в таблице:

	№ обр.
	Наименование изделия
	Группа по 
назначению
	Половозрастное назначение
	Вид полуфабриката, 
отделка

	1
	2
	3
	4
	5

	0
	Пальто
	Верхняя 
одежда
	Женское
	Норка паломино, 
натуральная

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Д/з
	
	
	
	



Задание 2. Используя ГОСТ 7069-2014 «Воротники, манжеты и отделки меховые», ГОСТ 10325-2014 «Головные уборы меховые», решите следующие задачи:

1. Определите сорт и группу пороков воротника из шкурки норки «сапфировой» с полноволосым, развившимся и блестящим волосяным покровом, густыми остью и пухом, имеющего слегка желтоватый оттенок меха и швы общей 15 и 18см. Длина воротника 60см.





















	Размерные признаки
	Фасон

	6
	7

	164-96-104
	Силуэт трапециевидный, рукав длинный реглан, застежка однобортная 
на пуговицах, воротник отложной, карманы врезные

	

	

	
	

	
	

	
	



2. Определите качество шапки-ушанки комбинированной из натуральной кожи и шкурки бобра речного нестриженого с полноволосым развившимся волосяным покровом и блестящей остью и густым пухом, если на ней имеются плешины площадью 0,2см², не заметные со стороны волосяного покрова, и швы, заметные со стороны волосяного покрова, длиной 12см.





































